iI-TERM, i-TERM AKRYL i-TERM SILIKAT
i-TERM SILIKON, i-TERM nSILIKON
i-TERM SISI, i-TERM BIO, BauMaster
Termo S, CEMEX DECO

Spis tresci
Lp. | Czesc Rozdziat Str.
I WSTEP 2
1 Potrzeba oszczednosci energii cieplnej 2
2 Przepisy prawne dotyczace oszczednosci energii w 2

budownictwie

Przyczyny strat ciepta budynkow 4
4 Zasady ocieplania $cian zewnetrznych 5
II TECHNOLOGIA SYSTEMOW i-TERM 6
1 Charakterystyka systemoéow 6
2 Zalety systeméw 7
3 Charakterystyka materiatow 8
4 Warianty systeméw 10
5 Srednie zaktadane zuzycie materiatow 12
6 Srednie zaktadane naktady pracy 13
7 Warunki prowadzenia prac 13
8 Wytyczne wykonywania ocieplenia systemami i-TERM 14
9 Informacje dodatkowe 19
10 Btedy w ocieplaniu 20
III DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH 22
1V BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - WYTYCZNE OBCHODZENIA 23

SIE Z SUBSTANCIJAMI I PREPARATAMI NIEBEZPIECZNYMI SYSTEMOW

\") TRANSPORT, SKEADOWANIE I POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 25
VI | KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONYWANIA ETICS 26
VII | GWARANCIA TRWALOSCI SYSTEMOW OCIEPLENIOWYCH 28
VIII | RYSUNKI SZCZEGOLOWE 28

SYSTEM OCIEPLEN (ETICS) TECHNOLOGIA WYKONANIA

Karta techniczna strona 1




iI-TERM, i-TERM AKRYL i-TERM SILIKAT
i-TERM SILIKON, i-TERM nSILIKON
i-TERM SISI, i-TERM BIO, BauMaster
Termo S, CEMEX DECO

I. WSTEP

1. Potrzeba oszczednosci energii cieplnej

Konieczno$¢ ochrony $rodowiska naturalnego, wyczerpywanie sie naturalnych
zasobdw paliwowych, a takze ciggty wzrost cen energii, powodujg potrzebe oszczednosci
surowcow energetycznych i zmuszajg do ograniczania kosztéw zwigzanych z ogrzewaniem
budynkow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, czy tez przemystowych.

Wydobycie surowcoéw energetycznych, ich przetwarzanie i spalanie powoduje duze
straty w S$rodowisku naturalnym i zurbanizowanym. Wynikajg one z zasolenia wadd
$rodladowych, emisji do atmosfery pytdw oraz gazdw cieplarnianych i zwigzkow siarki,
kwasnych opaddéw atmosferycznych, degradacji terendw przeznaczonych na wysypiska
popiotéw i zuzla, szkdd gorniczych w zabudowie i infrastrukturze.

Najbardziej niepokojgcym zjawiskiem jest efekt cieplarniany. Polega on na
zatrzymaniu w atmosferze ziemskiej zbyt duzej ilosci ciepta pochodzacego od
promieniowania stonecznego, przez gazy przeszkadzajgce w wypromieniowaniu ciepta
w przestrzen kosmicznag.

Gazem, ktory w najwiekszym stopniu przyczynia sie do efektu cieplarnianego jest
dwutlenek wegla CO>. Jego ogromne ilosci powstajg w wyniku spalania wegla, produktéw
ropy naftowej i gazu. Innym zagrozeniem sg kwasne opady atmosferyczne. Powstajgce
w procesie spalania paliw zwigzki chemiczne, takie jak: tlenki siarki czy tlenki azotu,
wydalane z dymem moga miesza¢ sie z wodg atmosferyczng. Tworzaca sie kwasna
mieszanina spada na ziemie z deszczem, mgtg albo $niegiem niszczac zabytki architektury,
pomniki kultury, a przede wszystkim $rodowisko naturalne i stanowi duze zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego.  Ponosimy takze bezposrednie koszty zuzycia energii. Straty ciepta
w naszych domach i mieszkaniach wptywajg bowiem wprost na wysoko$é rachunkow jakie
ptacimy za energie czy tez paliwa. Planowany w Polsce na najblizsze lata wzrost cen energii
cieplnej bedzie powodowac coraz wieksze obcigzenie budzetow rodzinnych.

Racjonalizacja zuzycia energii jest konieczna zaréwno ze wzgledéw ekologicznych,
jak i ekonomicznych. Wymagajg tego takze przepisy prawne.

2. Przepisy prawne dotyczace oszczednosci energii w budownictwie
Konieczno$¢ oszczednosci energii w budownictwie wynika z obowigzujacej od
1 stycznia 1995 r. ustawy Prawo budowlane. Aktualne szczegdtowe przepisy techniczno-
budowlane zostaty zawarte w obowigzujacym od 16 grudnia 2002 r. rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002, poz.690), bedacym aktem wykonawczym do Prawa budowlanego.
Zgodnie ze wspomnianym rozporzadzeniem budynek i jego instalacie grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byc¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby
ilos¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.
Wprowadzono dwa kryteria wymagan cieplnych:
1) nieprzekroczenie przez wskaznik E, okreslajacy obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wartosci granicznej Ep,
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2) nieprzekroczenie przez wspoétczynniki przenikania ciepta Uk 1) przegréd zewnetrznych,
odpowiednich wartosci maksymalnych Ug(max).

Wspoétczynnik przenikania ciepta, ktéry oznacza sie symbolem U, okreéla ilo$¢ ciepta
przeptywajgcego przez 1 m2 przegrody w czasie 1 godziny, gdy rdznica temperatur
powietrza po jednej i drugiej stronie tej przegrody wynosi 1 stopien. Jednostkg miary tego
wspétczynnika jest W/(m2-K). Im mniejsza warto$é wspoétczynnika U tym lepsza jest
izolacyjnos¢ cieplna przegrad.

Ponadto muszg by¢ spetnione wymagania dodatkowe, takie jak: brak mozliwosci
kondensacji pary wodnej na wewnetrznych powierzchniach przegréd nieprzezroczystych,
ograniczenie powierzchni okien, wtasciwa szczelno$¢ na przenikanie powietrza.

Wartosci graniczne Eg wskaznika sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynku, w zaleznosci od tzw. wspdtczynnika ksztattu budynku A/V, dla
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynosza:

Eg = 29 kWh/(m3-rok) przy A/V<0,20
Eg = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3-rok) przy 0,20 < A/V < 0,90
Eg = 37,4 kWh/(m3-rok) przy A/V> 0,90

gdzie:

A - jest sumg pol powierzchni wszystkich przegrod budowlanych oddzielajgcych czesé
ogrzewang budynku od otoczenia zewnetrznego,

V- jest kubaturg ogrzewanej czesci budynku z wytaczeniem wydzielonych klatek
schodowych, szybow wind, logii i galerii.

Tablica 2.1. Maksymalne wartosci wspétczynnika przenikania ciepta $cian budynkéw wg
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uk(max)
W/(m2.K)
Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej

Rodzaj przegrody i temperatura tj w pomieszczeniu

Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem zewn.)
a) przy tj > 16°C:
-0 budowie warstwowej z izolacja z materiatu

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,05 W/(m-K) 0,30
- pozostate 0,50
b) przy tj < 16°C (niezaleznie od rodzaju $ciany) 0,80

Budynek uzytecznosci publicznej

1) Wspétczynnik przenikania ciepta oznaczany byt dawniej symbolem k.
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Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewn.)
a) przy tj > 16°C:

- petne 0,45
- z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,55
- ze wspornikami balkonu, przenikajgcymi $ciane 0,65
b) przy tj < 16°C (niezaleznie od rodzaju Sciany) 0,70

Budynek produkcyjny

Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewn.)
a) przy tj > 16°C:

- petne 0,45
- z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,55
b) przy 8°C < tj < 16°C (niezaleznie od rodzaju $ciany)

- petne 0,75
- z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,90
c) przy tj < 8°C 1,20

W celu spetnienia przedstawionych wymagan, grubo$¢ izolacji termicznej po
uwzglednieniu wptywu mostkéw cieplnych, moze dochodzi¢ do 15 cm, a w niektérych
przypadkach do 18cm.

3. Przyczyny strat ciepta budynkow

Straty ciepta budynku wynikajg przede wszystkim z przenikania ciepta przez
przegrody budowlane (straty na przenikanie) oraz z podgrzewania powietrza wentylacyjnego
(straty na wentylacje).

Pod pojeciem przegrod budowlanych nalezy rozumie¢ wszystkie elementy
oddzielajgce budynek od otoczenia zewnetrznego oraz wydzielajgce w nim pomieszczenia.
Przegrody dzieli sie czesto na nieprzezroczyste (petne) i przezroczyste, i odpowiednio do
tego podziatu okresla sie wielkosci strat ciepta. Przegrodami nieprzezroczystymi istotnymi z
punktu widzenia przenikania ciepta sg: $ciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne oddzielajgce
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, drzwi zewnetrzne, stropodachy, stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami, stropy nad piwnicami nieogrzewanymi, stropy nad
przejazdami, podtogi na gruncie w budynkach niepodpiwniczonych, podtogi i $ciany piwnic
ogrzewanych, itp. Przegrodami przezroczystymi sg przede wszystkim okna.

Wielkos¢ strat ciepta na przenikanie zalezy gitdwnie od poziomu izolacyjnosci
przegrod z uwzglednieniem wystepowania w nich tzw. mostkéow cieplnych, ktore
w zauwazalny sposdb wptywajg na pogorszenie izolacyjnych wtasciwosci przegrod.

Mostkiem cieplnym nazywamy czes¢ przegrody, ktora ze wzgledu na swoj mniejszy
opor cieplny powoduje lokalnie wieksze przenikanie ciepta w pordéwnaniu z pozostata czescig
przegrody. Mostki cieplne dzieli sie na liniowe i punktowe. Przyktadowe mostki cieplne to:
miejsca zakotwienia ptyty balkonowej, nadproza, osScieza, elementy tgczgce warstwy Scian,
spoiny miedzy elementami murowymi przechodzace przez caty grubo$¢ Sciany, bruzdy i
wneki instalacyjne, potaczenia Sciany nadziemnej ze Sciang fundamentowg. Do mostkow
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termicznych zalicza sie takze naroza $cian, ze wzgledu na wiekszg powierzchnie odptywu
ciepta po stronie zewnetrznej w stosunku do powierzchni naptywu ciepta w pomieszczeniu.
Szacunkowy, procentowy udziat poszczegdlnych przegrdéd w stratach ciepta budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, pokazano na rys. 3.1.
Wartosci podane na rysunku wskazujg, ze podstawowe znaczenie w ograniczeniu
strat ciepta budynku ma ocieplenie $cian zewnetrznych przy zastosowaniu efektywnego
systemu termoizolacyjnego.

wentylacja wentylacja
17-30% 15-25%
stropodach ?
e p é " 4
i Sciany
sy 250k
okn:% okna
24-33% 15-23%

% piwnice Y& piwnice
3-10% 7-10%

Budynek wielorodzinny Budynek jednorodzinny wolno stojacy

Rys. 3.1. Szacunkowy udziat przegrod budowlanych w stratach ciepta budynkow
nieocieplonych.

4. Zasady ocieplania scian zewnetrznych

Niedostateczna izolacyjno$¢ termiczna Scian zewnetrznych, oprécz duzych strat
ciepta wskutek przenikania, moze prowadzi¢ do tzw. przemarzania scian. Okre$la sie tak
sytuacje, gdy temperatura wewnetrznej powierzchni $ciany jest na tyle niska, ze wystepuje
powierzchniowa kondensacja pary wodnej. Z punktu widzenia eksploatacji istotne
znaczenie ma takze uzyskanie mozliwie najwiekszej statecznosci cieplnej przegrody, a wiec
cechy szczegdlnie istotnej w przypadku nieciggtego ruchu ogrzewania. Izolacja termiczna
powinna chroni¢ zakumulowane w przegrodzie ciepto przed odptywem na zewnatrz.

Aby zapewni¢ wtasciwg izolacyjnos¢ cieplng $ciany, zlikwidowac¢ wiekszo$¢ mostkéw
termicznych, zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej, zapewni¢ duzg statecznosc
cieplng, korzystnie wptyng¢ na komfort cieplny pomieszczen zgodnie z zasadami fizyki
budowli, izolacja termiczna przegrdéd oddzielajagcych pomieszczenia ogrzewane od powietrza
zewnetrznego lub od pomieszczen nieogrzewanych, powinna by¢ umieszczana od strony
temperatury nizszej. Zasada ta dotyczy oczywiscie i rozpatrywanych Scian zewnetrznych, a
zatem izolacja termiczna powinna by¢ umieszczona po zewnetrznej stronie sciany.

SYSTEM OCIEPLEN (ETICS) TECHNOLOGIA WYKONANIA

Karta techniczna strona 5



iI-TERM, i-TERM AKRYL i-TERM SILIKAT
i-TERM SILIKON, i-TERM nSILIKON
i-TERM SISI, i-TERM BIO, BauMaster
Termo S, CEMEX DECO

Korzysci z tego ptyngce mozna wykaza¢ na przyktadzie przedstawionym na rys. 5.1.
Pokazano tam $ciane o grubosci 38 cm, wykonang z cegty ceramicznej petnej oraz $ciane tg
ocieplong od strony zewnetrznej i od strony wewnetrznej. tatwo zauwazyé, ze przy
ociepleniu od strony zewnetrznej caty mur znajduje sie w strefie temperatur dodatnich, w
$cianie nie wystepuje kondensacja, a temperatura wewnetrznej powierzchni wynosi tylko
nieco mniej od temperatury powietrza, co praktycznie zabezpiecza $ciane przed kondensacjg
powierzchniowg. W przypadku ocieplenia od strony wewnetrznej, rozktad temperatur w
murze jest znacznie gorszy, bowiem znajduje sie on w strefie temperatur ujemnych (obszar
ciemniejszy na rysunku). Ponadto w $cianie moze wystgpi¢ ptaszczyzna kondensacji pary
wodnej, a przy wzroscie wilgotnosci powietrza wewnetrznego - strefa kondensacji. Warunki
cieplno-wilgotnosciowe mogg by¢ w tym przypadku niekorzystne tak dla trwatosci muru, jak
i warunkdéw uzytkowania pomieszczen.

Mur z ce elnej 38 cm
Mur z cegly peinej 38 cm oty peine]

+ styropian 10 cm od zewnatrz ‘ + styropian 10 cm od wewnafrz
rozwigzanie korzystne rozwigzanie niekorzystne
+20° +20° +20° g =
N
+18,5° -E'a
+12,7° €3
©>
H
o
0° 0° 0° 0° 0°
-13,2°
[17.6 -19,5° -19,5°
-20° -20° -20°
U = 1,53 W/(m2 K) U = 0,32 W/(m2 K) U = 0,32 W/(m2 K)

Rys. 5.1. Rozktad temperatury w $cianie nieocieplonej i ocieplonej.

Poréwnujgc obie ocieplone $ciany mozna takze zauwazy¢, ze obliczone dla nich
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U sg takie same. Sytuacja ta ulegnie jednak
zmianie, jesli podatna na zawilgocenie $ciana ocieplona od wewnatrz ulegnie zawilgoceniu
i w wyniku tego zmniejszy sie jej opor cieplny.

Zastosowanie zewnetrznego ocieplenia budynku wptywa nie tylko na zmniejszenie
strat ciepta, ale pozwala takze na poprawe mikroklimatu wewnetrznego, a takze warunkow
komfortu termicznego w budynku.
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II. SYSTEMY OCIEPLEN i-TERM firmy MTB

1.Charakterystyka systemow

Systemy ocieplen i-TERM firmy MTB s nowoczesnymi, warstwowymi systemami
ocieplania zewnetrznych Scian budynkéw (ETICS). W sktad systemoéw wchodzg: warstwa
masy klejgcej - zapewniajgca wraz z tgcznikami mechanicznymi stateczno$¢ konstrukcyjng
systemu, styropianowe ptyty izolacyjne zapewniajagce wymagang izolacyjno$¢ termiczna,
warstwa masy klejgcej zbrojona tkaning szklang - ograniczajgca odksztatcenia termiczne i
zabezpieczajgca uktad przed uszkodzeniami mechanicznymi, warstwa elewacyjna -
stanowigca dekoracyjne wykonczenie powierzchni i zabezpieczajaca uktad przed wptywem
czynnikow atmosferycznych. Systemy nadajg sie do ocieplania Scian istniejgcych i nowo
wznoszonych budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i produkcyjnych. 0Ogding
budowe systeméw pokazano na rys.7.1.

N7 o

P N W b~ OO N 0

7 il

Rys. 7.1. Elementy systeméw i-TERM.

1-podtoze Scienne, 2-zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT, 3-ptyty
termoizolacyjne, 4-warstwa zbrojona sktadajaca sie z zaprawy klejacej i-TERM 2/ stopTERM
2/ i-TERM 2 GRAFIT/ i-TERM BIALY i wtopionej w nig siatki zbrojgcej, 5-powtoka gruntujgca
(w zaleznosci od systemu), 6-wyprawa tynkarska (w zaleznosci od systemu), 7-ewentualna
powtoka elewacyjna, 8-tgcznik mechaniczny.

2. Zalety systemow
e Duza trwatosc i stabilnosc.

Lekko$¢ systemu i niedocigzenie fundamentow.
Mozliwos¢ redukcji grubosci muru do statycznego minimum.
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e Umieszczenie izolacji termicznej od strony zewnetrznej nie powoduje zmniejszenia
powierzchni uzytkowej.

e Likwidacja wad technologicznych, w tym rys i spekan.

e Likwidacja wiekszosci mostkow termicznych.

o Poprawa warunkow komfortu cieplnego, poprzez wykorzystanie Sciany jako magazynu
ciepta.

e Uzyskanie bardzo korzystnego rozktadu temperatur w S$cianie, nie powodujacego
wykraplania wilgoci.

e Uzyskanie matych réznic temperatury na grubosci muru, ograniczajgcych naprezenia
termiczne i powstawanie rys.

¢ tatwos¢ wykonywania ocieplenia.

e Zastosowanie nowoczesnych komponentéw i nowoczesnych receptur.

e Bardzo bogata oferta tynkéw zewnetrznych mineralnych i zywicznych, umozliwiajgca
spetnienie wysokich wymagan technicznych i architektonicznych.

e Wysokie parametry techniczno-uzytkowe elementow sktadowych i catych systemow,
potwierdzane wielostopniowym systemem kontroli jakosci.

3. Charakterystyka materiatow

Materiaty podstawowe

e Zaprawa klejaca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo
S1/ CEMEX CX-D320
Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i innych sktadnikow
ulepszajgcych wtasciwosci uzytkowe. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych
do podtoza.

e Zaprawa klejaco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/
BauMaster Termo S2/ CEMEX CX-D430 / CEMEX CX-D600
Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem Zzywic syntetycznych i innych sktadnikéw
ulepszajacych witasciwosci uzytkowe. Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej
tkaning szklang na ptytach styropianowych. Moze by¢ stosowana takze do przyklejania
ptyt styropianowych do podtoza.

e Zaprawa klejaco-szpachlowa i-TERM BIALY/ CEMEX CX-D630
Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem Zzywic syntetycznych i innych sktadnikéw
ulepszajacych wtasciwosci uzytkowe. Produkowana przy uzyciu cementu biatego.
Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Stosowanie tej
zaprawy w systemie i-TERM SISI nie wymaga gruntowania przed natozeniem tynku.

e Plyty styropianowe
Ptyty styropianowe fasadowe (EPS 70-040 FASADA, EPS 80-036 FASADA lub EPS 100-
038), o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, zwartej strukturze i krawedziach
bez wyszczerbien i wytlaman, ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania.
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Wtasciwosci plyt EPS Regulacje prawne Deklarowane wtasciwosci
pltyt EPS
Reakcja na ogien EN 13501-1+A1:2010 E
Opor cieplny EN 12667 Okreslono w znaku CE
zgodnie z EN 13163
Grubos¢ EN 823 T(1) £ 1 mm
Dtugos¢ EN 822 L(2) £ 2 mm
Szerokos$¢ EN 822 W(2) £ 2 mm
Prostokatnos¢ EN 824 S(2) £ 2 mm/m
Ptaskos¢ EN 825 P(3) £ 3 mm
Powierzchnia ETAG 004 Powierzchnia przekroju-
jednorodna, bez powtoki

Stabilno$¢ wymiarowa w EN 1604 DS(70,-)2
okreslonej temperaturze i
wilgotnosci
Stabilno$¢ wymiarowa w statych EN 1604 DS(N)2
warunkach laboratoryjnych
Krotkotrwata  absorpcja  przy EN 1609 < 1 kg/m?
czeSciowym zanurzeniu
Wspétczynnik dyfuzji (4) EN 13163 20-70
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN 1607 > 100 kPa
prostopadle do  powierzchni
wyrobu izolacyjnego
Wytrzymatos$¢ na Scinanie EN 12090 > 20 kPa
Modut wytrzymatosci na $cinanie EN 12090 > 1000 kPa

¢ Tkanina szklana (siatka szklana) AKE
Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidw tkanina
szklana o splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie witokien (145g/cm?, 160g/cm?,
200g/cm? lub 330g/cm?.

e Podklad tynkarski i-TERM GT-A/ BauMaster Termo S GT-A
Gotowy do uzycia srodek gruntujgcy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
przeznaczony pod tynki mineralne i akrylowe.

e Podklad tynkarski i-TERM GT-SA
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
przeznaczony pod tynki krzemianowe.

e Podklad tynkarski i-TERM GT-SO
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
przeznaczony pod tynki silikonowe.

e Podklad tynkarski i-TERM GT-SISI
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
przeznaczony pod tynki krzemianowo-silikonowe.
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i-TERM SISI, i-TERM BIO, BauMaster
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e Podktad tynkarski i-TERM GT-U/ CEMEX CX-D700
Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
przeznaczony pod wszystkie rodzaje tynkdéw

e Tynk mineralny i-TERM TM-B, i-TERM TM-K/ CEMEX CX-D800
Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw, do wykonywania
szlachetnych tynkéw zacieranych biatych lub barwionych w masie, o réoznym uziarnieniu
oraz fakturze drapanej lub ziarnistej (baranka).

¢ Tynk akrylowy i-TERM TA-B, i-TERM TA-CB/ BauMaster Termo S TA-B/ CEMEX
CX-D810
Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej, do wykonywania
cienkowarstwowych tynkow zacieranych biatych lub barwionych w masie, o réznym
uziarnieniu oraz fakturze drapanej lub ziarnistej (baranka).

e Tynk silikatowy i-TERM SA-B, i-TERM SA-K/ BauMaster Termo S TA-K
Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie szkla wodnego potasowego i zywicy
akrylowej, do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zacieranych biatych Ilub
barwionych w masie, o rdéznym uziarnieniu oraz fakturze drapanej lub ziarnistej
(baranka).

e Tynk silikonowy i-TERM SO-B, i-TERM SO-K, i-TERM nSO-B, i-TERM nSO-K/
CEMEX CX-D830
Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej i zywicy akrylowej, do
wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zacieranych biatych lub barwionych w masie, o
réznym uziarnieniu oraz fakturze drapanej lub ziarnistej (baranka).

e Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI-B, i-TERM SISI-CB i-TERM SISI-K, i-
TERM SISI-CK/ CEMEX CX-D820
Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie szkta wodnego potasowego, zywicy
silikonowej i zywicy akrylowej, do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zacieranych
biatych lub barwionych w masie, o réznym uziarnieniu oraz fakturze drapanej lub
ziarnistej (baranka).

e Tynk polisilikonowy i-TERM BIO-B, i-TERM BIO-K
Gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej z dodatkiem poliuretanu i
nowatorskg ochrona biologiczng, do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw
zacieranych biatych lub barwionych w masie, o roéznym uziarnieniu oraz fakturze
drapanej lub ziarnistej (baranka).

e Farba egalizacyjna i-TERM FARBA EGALIZACYJINA
Farba elewacyjna produkowana na bazie zywicy silikonowej do jednokrotnego malowania
tynkéw mineralnych barwionych w masie.

e Farba akrylowa i-TERM FARBA AK/ CEMEX CX-D910
Farba elewacyjna produkowana na bazie potasowego szkia wodnego do malowania
tynkow akrylowych.

e Farba silikatowa i-TERM FARBA SA
Farba elewacyjna produkowana na bazie potasowego szkia wodnego do malowania
tynkow mineralnych oraz silikatowych.

¢ Farba silikonowa i-TERM FARBA SO, i-TERM FARBA SO-C, i-TERM FARBA nSO/
CEMEX CX-D930
Farba elewacyjna produkowana na bazie zywicy silikonowej do malowania tynkow
mineralnych oraz silikonowych.

e Farba silikatowo-silikonowa i-TERM FARBA SISI/ CEMEX CX-D920
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Farba elewacyjna produkowana na bazie potasowego szkta wodnego i wodnej dyspers;ji
silikonowej do malowania tynkéw mineralnych silikatowych i silikonowych.

Materiaty dodatkowe
Podktad gruntujacy SG, ZAPRAWA WYROWNAWCZA, oraz zaprawa tynkarska ZT.

Materiaty uzupetniajace
Kotki rozporowe EJOT:
Ejotherm NT U
Ejotherm STR U STR U 2G
Ejotherm NTK U
EJOT H1 eco, EJOT H4 eco
EJOT H3
KOELNER KI-10, KI-10PA
KOELNER KI-10M
KOELNER KI-10N, KI-10NS
KOELNER TFIX-8M
KOELNER TFIX-8S a TFIX-8ST
KOELNER TFIX-8P
WKRET - MET LFN g 10
WKRET - MET LFN g 8
WKRET - MET LTX g 10
WKRET - MET LTX g 8
zgodne z ETA-09/0001

oraz:
podktadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, ztgcza profili cokotowych, profile cokotowe,

profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przy oScieznicowe, tasmy i masy
uszczelniajace.

4. Warianty systemow

Systemy ocieplen na styropianie - WARIANTY

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawéw wyrobéw TURBO powinny by¢

stosowane:

* Plyty styropianowe EPS 70-040 FASADA, EPS 80-036 FASADA lub EPS 100-038 FASADA o

wymiarach nie wiekszych niz 600 * 1200 mm, i klasie reakcji na ogien E,

* Tkanina szklana (siatka szklana) AKE (145g/cm?, 160g/cm?, 200g/cm? lub 330g/m?),

* kaczniki mechaniczne: EJOT: STR U, NT U, ST U, SDM-T plus U, SBL 140plus; KOELNER:
KI 8M.

System i-TERM (wersja z gruntowaniem)

e Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

e Plyty styropianowe fasadowe

e Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2
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Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-A/ BauMaster Termo SGT-A/ i-TERM GT-U

Tynk mineralny i-TERM TM-B, i-TERM TM-K

Farba elewacyjna i-TERM FARBA EGALIZACYJNA, FARBA SILIKATOWA i-TERM FARBA SA,
FARBA SILIKONOWA i-TERM FARBA SO, i-TERM FARBA SO-C, i-TERM FARBA nSO lub
SILIKATOWO-SILIKONOWA i-TERM FARBA SISI

System i-TERM (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk mineralny i-TERM TM-B, i-TERM TM-K

Farba elewacyjna i-TERM FARBA EGALIZACYJNA, FARBA SILIKATOWA i-TERM FARBA SA,
FARBA SILIKONOWA i-TERM FARBA SO, i-TERM FARBA SO-C, i-TERM FARBA nSO Ilub
SILIKATOWO-SILIKONOWA i-TERM FARBA SISI

System i-TERM AKRYL (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-A/ BauMaster Termo S GT-A/ i-TERM GT-U

Tynk akrylowy i-TERM TA-B, i-TERM TA-CB

System i-TERM AKRYL (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk akrylowy i-TERM TA-B/ i-TERM TA-CB/ BauMaster Termo S TA-B

System i-TERM-SILIKAT (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-SA/ i-TERM GT-U

Tynk silikatowy i-TERM SA-B, i-TERM SA-K

System i-TERM-SILIKAT (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejaca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE
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Tynk silikatowy i-TERM SA-B, i-TERM SA-K

System i-TERM SILIKON (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-SO/ i-TERM GT-U

Tynk silikonowy i-TERM SO-B, i-TERM SO-K

System i-TERM SILIKON (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk silikonowy i-TERM SO-B, i-TERM SO-K

System i-TERM nSILIKON (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-SO/ i-TERM GT-U

Tynk silikonowy i-TERM nSO-B, i-TERM nSO-K

System i-TERM nSILIKON (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk silikonowy i-TERM nSO-B, i-TERM nSO-K

System i-TERM -SISI (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-SISI/ i-TERM GT-U

Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI-B, i-TERM SISI-CB i-TERM SISI-K, i-TERM SISI-
CK
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System i-TERM -SISI (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa biata i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI-B, i-TERM SISI-CB i-TERM SISI-K, i-TERM SISI-
CK

System i-TERM BIO (wersja z gruntowaniem)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1

Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster
Termo S2

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Podktad tynkarski i-TERM GT-SO/ i-TERM GT-U

Tynk silikonowy i-TERM BIO-B, i-TERM BIO-K

System i-TERM BIO (wersja bez gruntowania)

Zaprawa klejgca i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
Ptyty styropianowe fasadowe

Zaprawa klejgco-szpachlowa i-TERM BIALY

Tkanina szklana (siatka szklana) AKE

Tynk silikonowy i-TERM BIO-B, i-TERM BIO-K

. Srednie zaktadane zuzycie materiatow

Zaprawy klejgce i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT BauMaster Termo S1

45 kg/m’

Zapra(-\av/y klejace i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT BauMaster Termo S2
4+6 kg/m2

Ptyty styropianowe 1,02+1,05 mz/m2
Tkanina szklana AKE 1,1+1,2 mz/m2
Podktad tynkarski i-TERM GT-A/ BauMaster Termo S GT-A 0,2+0,25 kg/m2
Podktad tynkarski i-TERM GT-SA 0,2+0,3 kg/m2
Podktad tynkarski i-TERM GT-SO 0,2-0,3 kg/m’
Podktad tynkarski i-TERM GT-SISI 0,2+0,3 kg/m2
Podktad tynkarski i-TERM GT-U 0,2+0,3 kg/m2
Tynk mineralny i-TERM TM-B, i-TERM TM-K 2,1+4,1 kg/m2

Tynk akrylowy i-TERM TA-B, i-TERM TA-CB/ BauMaster Termo S TA-B
0,9:5,0 kg/m’

Tynk silikatowy  i-TERM SA-B, i-TERM SA-K 0,9+5,0 kg/m2
Tynk silikonowy i-TERM SO-B, i-TERM SO-K 0,9+5,0 kg/m2
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Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI-B, i-TERM SISI-K 0,9+5,0 kg/m2
Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM BIO-B, i-TERM BIO-K 0,9+5,0 kg/m2
taczniki mechaniczne do ptyt izolacyjnych 68 szt./m2
Kotki do profili cokotowych 3 szt./mb

Srednie zaktadane naklady pracy

Docieplenie Scian petnych i z otworami,
z przyklejeniem styropianu, utozeniem
1 warstwy siatki, zagruntowaniem

i wykonaniem tynku zewnetrznego min. 2,40 r—g/m2
Dodatek na przygotowanie podtoza min. 0,22 r—g/m2

. Warunki prowadzenia prac

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac
Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza
i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikdw atmosferycznych.
Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C.
Niezwigzane materiaty (mase klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.
W przypadku tynkoéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia
tynkdw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 80%.

Inne warunki
Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne i podtoza
podposadzkowe muszg by¢ wykonane i suche.
W przypadku docieplen trojwarstwowych Scian budynkéw wielkoptytowych, przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych, oceni¢ aktualng i przewidywang statecznos¢
warstwy elewacyjnej i w razie potrzeby zastosowac odpowiedni system jej kotwienia do
warstwy konstrukcyjnej (np. przy uzyciu kotew EJOT WSS lub HILTI HWB-Z1).
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8. Wytyczne wykonania ocieplenia systemami i-TERM

Przygotowanie elewacji i podtoza

e Podtoze musi byc¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu
i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

e Przy nierdwnosciach podtoza wigkszych niz +/- 1 cm podtoze wyréwnac ZAPRAWA
WYROWNAWCZA lub zaprawg tynkarskg ZT.

e Kruche i odpadajgce tynki usunac.

e Powierzchnie Sciany otynkowang lub nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb oczyscic¢
mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ woda.

e Podtoza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowac srodkiem gruntujgcym SG.

e Obrobki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajgce wtasciwe
wykonanie ocieplenia zdemontowac.

Montaz profili cokotowych

e Co najmniej 40 cm nad powierzchnig terenu zaznaczy¢ na Scianach budynku poziom
cokotu.

e Profile cokotowe mocowac¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkéw na 1 mb.
Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm.
Pierwszy kotek umiesci¢c w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowa¢ profil i przymocowac kolejnymi kotkami.

e Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami.
W narozach scian profile przycigé pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne.
W przypadku potrzeby zwiekszenia stabilnosci profilu cokotowego, nad przykreconym
profilem, na odpowiedniej szerokosci pasie zaprawy klejgcej, przyklei¢ 30 cm szerokosci
pas tkaniny szklanej zachodzgcy na profil cokotowy.

Sciana budynku

Tkanina szklana

Zaprawa STYRLEP

Profil cokotowy

Rys. 7.2. Dodatkowa stabilizacja profilu cokotowego.
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Przyklejanie ptyt styropianowych
Mase klejacg i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Termo S1
(ewentualnie i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT, i-TERM BIALY/ BauMaster Termo
S2) przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Przy klejeniu ptyt do podiozy réwnych i gtadkich mozna stosowa¢ metoda
ptaszczyznowaq naktadania kleju na ptyte styropianowg. Na ptyte nanies¢ odpowiednig
ilos¢ masy klejacej i przy pomocy kielni zebatej (przynajmniej 10 x 10 mm)

rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni.

Przy podiozach nieréwnych mase klejacg naktada¢ metodq pasmowo-punktowsq.
W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci 3+4 cm.
Na pozostatg powierzchnie ptyty mase uktadaé plackami (@ ok.10cm) rozmieszczonymi
tak, aby znalazty sie one w miejscach, gdzie nastepnie bedg mocowane kotki.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngé¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W
przypadku stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie
kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odrywania ptyt sasiednich.

Ptyty przykleja¢ mijankowo (rys.7.3), szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usungé¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej
resztki.

Przemienne
nachodzenie plyt N

Rys. 7.3. Uktad ptyt izolacyjnych na $cianach i przy narozu budynku.

Ptyty izolacji termicznej muszga by¢ przyklejone do podioza co najmniej 40% swej
powierzchni.

W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty (rys.7.2).

Ptyty izolacyjne rozmiescic w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaty sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych (rys.7.3).
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Rys. 7.3. Niezalecany (po lewej) i zalecany (po prawej) uktad ptyt izolacyjnych przy
narozach otworu.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do
powierzchni ptyt, przed utozeniem ptyt izolacyjnych wzdtuz dylatacji zamontowac
biegngce pionowo listwy cokotowe.

W miejscach otworow wentylacyjnych stropodachu, w ptytach izolacyjnych wycigc
odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich pdzniejszego zabezpieczenia.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktére mogtyby zostac
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Powierzchnie osciezy okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami styropianu o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. Styropian ocieplajgcy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do ptyt
ocieplajacych Sciane.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc pochylenie wynikajace z typu podokiennika a
nastepnie zamontowac podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji $ciany.
Podokienniki powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm.
Mocowanie podokiennikow do $ciany wykona¢ przed utozeniem na Scianie piyt
izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod ptyty izolacyjne,
ktéore w tym miejscu nalezy odpowiednio podcig¢. Styki podokiennika z ptytami
izolacyjnymi uszczelni¢c masg lub tasma uszczelniajagcg. Puste miejsca pod
podokiennikami, wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym.

Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych do oscieznicy uszczelni¢ stosujgc specjalny
profil przyoscieznicowy potgczony z pasem tkaniny zbrojgcej, wzglednie tasme lub mase
uszczelniajaca.

Wyréwnanie powierzchni ptyt
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e Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne
nierownosci i uskoki utozenia ptyt wyréwnac, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm
wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng pianka poliuretanowa.

e Powierzchnie ptyt wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

e Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.

e W zaleznosci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrgcanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm.

e Diugos¢ tacznikdw dobra¢ z uwzglednieniem grubosci ptyt styropianowych, warstwy
kleju, ewentualnego starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w Scianie
(przecietnie ok. 5 cm w $cianie z elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie z elementéw
drazonych).

o Zastosowal 6+14 tacznikébw na 1 m2 w zaleznoéci od strefy éciany (obszar
przynaroznikowy, czes$¢ srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci tgcznika, grubosci ptyt
izolacyjnych.

e Zasieg r obszarow przynaroznikowych (rys.7.5), w ktérych wystepuje zwiekszona sita
ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (&), lecz nie mniej
niz 1m i nie wiecej niz 2 m. W praktyce przyjmowaé: r =1,0m gdy a<8m,
r=15m-gdy 8m<ag<l1l2morazr =2,0m-gdy a> 12 m.

a a

1 i 1 1

r T

" r r o
Rys. 7.4. Obszary przynaroznikowe o zwiekszonej sile ssania wiatru.

e Odstep tacznikow od pionowej krawedzi $ciany przyjac jako réwny co najmniej 5 cm w
przypadku Sciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany
murowanej.

e taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wiekszej od
gtebokosci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywaé bez uzycia
udaru. Przed osadzeniem tacznika kazdy otwdr oczysci¢ z urobku.

o Gtéwki tacznikow doktadnie zlicowa¢ z ptaszczyzng ptyt izolacyjnych. W tym celu
wykona¢ w piytach szerokim wierttem zbierajagcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm
gtebokosci.
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o Gtéwki tacznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowa¢ masa klejaca.

e Mozliwe jest takze wykonanie gtebszych gniazd i po montazu tacznikdw ich zakrycie
krgzkami ze styropianu lub weiny mineralnej.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

e Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych i drzwiach balkonowych zastosowac profile narozne. Wzmocnienie krawedzi
$cian wykona¢ na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawedzi osciezy drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawedzi przy otworach
okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi.

e Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe i-TERM
2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT, i-TERM BIALY/ BauMaster Termo S2, a nastepnie
wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca
sie z otworow w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowad.

e Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile
narozne potgczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co
najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu zaprawa szpachlowa
i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT, i-TERM BIALY/ BauMaster Termo S2.

e Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile
narozne z kapinosem.

e Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45°
kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20 x 35 cm.

e W przypadku ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej
naklei¢ w naroznikach wewnetrznych na styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonanie warstwy zbrojonej

e Do wykonywania warstwy zbrojonej przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

e Mase klejacg nanosi¢c na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg pasmami
o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm. W
tak przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast
tkanine szklang i réwno zaszpachlowywaé, stosujac w niezbednych przypadkach
dodatkowag porcje masy klejgcej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie
wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgcej. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3+5 mm.

Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny.

e Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie wywing¢ na $ciane sgsiednig na odcinek
05+10 cm szerszy od grubosci ptyt izolacyjnych. Przewiniecia za naroze nie sa
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych
z dodatkowa siatka.

e W miejscach zaktaddw tkaniny szklanej silniej Scigga¢ mase klejaca, aby nie wystgpity
zgrubienia.
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W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu,
zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.
Po wyschnieciu warstwy zbrojonej, tkanine szklang wystajgcg poza obrys profilu
cokotowego obcigé rowno z jego dolng krawedzig.

Nalozenie podktadu tynkarskiego
W normalnych warunkach pogodowych po 2+3 dniach, na suchg warstwe zbrojong
nanie$¢ za pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego i-TERM GT-
A, i-TERM GT-SA, i-TERM GT-SO, i-TERM GT-SISI lub i-TERM GT-U (w zaleznosci od
tynku elewacyjnego) W niekorzystnych warunkach pogodowych (obnizona temperatura,
podwyzszona wilgotno$¢ powietrza) okres schniecia warstwy zbrojonej moze sie
wydtuzy¢ do ok. 7 dni.
Przy stosowaniu zaprawy i-TERM BIALY w systemach i-TERM nanoszenie podktadu
tynkarskiego nie jest wymagane.
W przypadku zastosowania tynku barwionego w masie, wybra¢ podktad tynkarski
w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 24 godzinach, przystapi¢ do naktadania
tynku cienkowarstwowego.
W celu wyréwnania barwy tynkéw wykonywanych z gotowych mas tynkarskich zaleca
sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oprdznienia kubta
z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprdézniony do potowy pojemnik $Swiezg masg
z nowego kubta i starannie wymieszac obie czesci.
W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych, zaleca sie miesza¢ w
jednym pojemniku zawarto$¢ 2+3 workow zawierajagcych suchg zaprawe tynkarska.
Nalezy wykorzystywac cate worki, gdyz podczas transportu mogto nastgpi¢ rozdzielenie
sktadnikow.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob
ciggty, aby unikngé¢ nierownomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych
powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposdb ciagty, nalezy wprowadzi¢
architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty.
Przygotowany tynk naktadaé warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej.
Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo
lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracaé uwage na
zachowanie statego kata zacierania.
Zaleca sie, aby tynki mineralne pokry¢ jednokrotnie farbg egalizacyjng, w celu
dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomiernosci barwy
wynikajacej z niedoskonatosci zastosowanej technologii wykonania wyprawy, rdznic w
konsystencji masy tynkarskiej, réoznic w chtonnosci podtoza, wptywow atmosferycznych.
Farbe egalizacyjng nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych ma miejsce po 3+7 dniach od jego utozenia.
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9. Informacje dodatkowe

Ocieplanie czesci cokotowej
W przypadku ocieplania czesci cokotowych lub catych $cian piwnicznych, do izolacji
termicznej tych fragmentéw budynku stosowac polistyren ekstrudowany XPS Ilub
styropian o zwiekszonej hydrofobowosci, o gestosci pozornej 30 kg/m3.
Ptyty izolacji termicznej mocowaC przez bezposrednie przyklejenie do powtoki
hydroizolacyjnej natozonej na wyréwnang powierzchnie $ciany.
Nie stosowac tgcznikow mechanicznych.
Warstwe zbrojong na czesSci cokotowej mozna wykonac¢ jako jednowarstwowg Iub
dwuwarstwowa. W przypadku zalecanych przez firme MTB dwoéch warstw, pierwsza
wykona¢ przy uzyciu tkaniny szklanej o gramaturze minimum 145g/m? lub tkaniny
pancernej uktadanej bez zaktadéw - na styk. Po stwardnieniu masy klejagcej w tej
warstwie, nanie$¢ drugg warstwe masy i zatopi¢ w niej zgodnie z zasadami zasadnicza
tkanine szklang.

Stosowanie mas uszczelniajacych
Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo stosowac
elastyczng mase silikonowa.
W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢ pokryte powtloka malarskg lub tynkiem,
zastosowac plastyczno-elastyczng mase akrylowg. Masy tej nie wolno jednak stosowac¢ w
miejscach narazonych na ciggte zawilgocenie.
Masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach podlegajacych zmianom szeroko$ci, moga
trwale przylegac tylko do dwdch powierzchni.
W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nieprzylegania masy do dna
szczeliny, zastosowac¢ wktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a
jesli nie ma na to miejsca - paska folii polietylenowej.
Gtebokos$¢ utozenia masy dostosowac do szerokos$ci spoiny.
Niektére powierzchnie mogg wymagac zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy
okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos$¢
styropianu. Plyty pozoétkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem Sciernym lub
specjalng targ , a nastepnie starannie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego
fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.
Styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrébkami.
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10. Btedy w wykonywaniu systemow ocieplen (ETICS)

Do czesto spotykanych btedow popetnianych przy ocieplaniu $cian mozna zaliczy¢:

e Prowadzenie robo6t w ztych warunkach atmosferycznych

- Nieprzestrzeganie warunkow najnizszej i najwyzszej temperatury prowadzenia prac.

- Prowadzenie prac w czasie opadow, przy silnym wietrze albo duzym nastonecznieniu.

- Prowadzenie prac tynkarskich i wysychanie tynkdw przy zbyt niskiej temperaturze i przy
zbyt duzej wilgotnosci powietrza, co moze prowadzi¢ do wystgpienia przebarwien
kolorowych tynkéw mineralnych i zmiany odcienia innych tynkoéw.

- Brak ochrony $wiezych warstw przed opadami, mrozem, nadmiernym nastonecznieniem.
Nieprzestrzeganie wymagan czasowych dla poszczegoélnych etapéw prac
Btedy przygotowania podtoza

- Niedostateczne oczyszczenie Scian budynkéw z brudu, kurzu, srodkéw antyadhezyjnych,
tuszczacych sie pokryé malarskich, odpadajacych tynkéw.

- Brak wyréwnania podtoza.

- Mocowanie systemu na podtozach niestabilnych.

e Bledy mocowania profili cokotowych

- Brak wypoziomowania.

- Niedostateczna stabilizacja profili.

e Zla jakosc styropianu

- Stosowanie styropianu niesezonowanego, o ziej gestosci, o luznej strukturze
niestabilnego wymiarowo.

e Bledy ulozenia masy klejacej na ptytach

- Stosowanie zbyt matej ilosci plackédw masy klejacej lub ich brak.

- Brak obwodowego pasma kleju.

- Duza rdznica wysokosci masy klejgcej na obwodzie i w Srodku ptyty.

e Bledy ukiadania plyt

- Pozostawienie zbyt duzych szczelin niewypetnionych materiatem izolacyjnym.

- Wypetnienie szczelin masg klejgca.

- Brak przewigzan ptyt.

- Zastoniecie otworow wentylacyjnych stropodachow.

- Pominiecie ocieplenia osciezy.

- Sprowadzenie zasadniczego systemu ocieplajagcego do poziomu terenu.

e Bledy wyrownania powierzchni ptyt

- Pozostawienie uskokéw miedzy ptytami izolacyjnymi.

- Nieoczyszczenie powierzchni ptyt po szlifowaniu.

- Niewykonanie szlifowania ptyt styropianowych po dtugim okresie dziatania promieni UV.

e Bledy kotwienia mechanicznego

- Przystapienie do kotwienia mechanicznego przed dostatecznym stwardnieniem zaprawy
klejgcej mocujacej ptyty izolacyjne do $ciany.

- Wiercenie z udarem w kruchych materiatach sciennych.

- Stosowanie niewtasciwych tgcznikéw ze wzgledu na tworzywo i rodzaj.

- Niedostosowanie tgcznikow do materiatu $ciany, wysokosci budynku, strefy $ciany,
grubosci izolacji.

- Stosowanie zbyt matej liczby tacznikow przy uktadaniu systemu na powierzchniach
0 zmniejszonej no$nosci.
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- Zbyt mata dtugo$¢ zakotwienia tgcznikdw.

- Wystawanie gtéwek tacznikdw z ptaszczyzny ptyt izolacyjnych.

- Zbyt silne docisniecie do ptyt izolacyjnych powodujgce ich odksztatcenie.

- Brak zaszpachlowania gtéwek kotkéw zaprawg klejaca.

e Bledy wykonania warstwy zbrojonej

- Stosowanie niewtasciwych siatek.

- Brak wklejania dodatkowych siatek w narozach otwordow.

- Brak zaktadoéw poszczegélnych paséw tkaniny szklanej lub niedostateczna szerokos$¢ tych
zaktadow.

- Uktadanie siatki bezposrednio na ptytach izolacyjnych.

- Niedostateczne zatopienie siatki w masie klejgcej.

- Niedostateczne naciggniecie siatki.

- Brak wzmocnienia w postaci drugiej warstwy siatki w poziomie parteru przy
spodziewanej nieostroznej eksploatacji budynku.

- Przemrozenie Swiezej warstwy zbrojonej tkaning szklana.

e Btledy gruntowania

- Nanoszenie S$rodka gruntujgcego na niedostatecznie wyschnietg warstwe zbrojong
tkaning szklang.

- Rozrzedzenie $rodka gruntujgcego woda.

e Bledy wykonania wyprawy tynkarskiej

- Niedostateczne wysuszenie zagruntowanej warstwy zbrojonej tkaning szklana.

- Stosowanie tynkow lub farb elewacyjnych w zbyt ciemnych kolorach.

- Nieprzestrzeganie zalecen dotyczacych ujednolicenia odcieni.

- Stosowanie na jednej ptaszczyznie tynkéw z réznych partii produkcyjnych.

- Naktadanie tynku na niewtasciwg grubosc.

- RoOznice w konsystencji zarabianego tynku.

- R&zne katy zacierania u gory i u dotu pola roboczego.

- Widoczne taczenie tynku na jednej ptaszczyznie - zaniechanie zasady naktadania tynku
,mokre na mokre”.

- Niewtasciwe tgczenie powierzchni tynkowanych w réznym czasie.

- Prowadzenie prac i wysychanie tynku w niewtasciwych warunkach atmosferycznych

- Zanieczyszczenie tynku

- Stosowanie niewtasciwych narzedzi.

e Niedostosowanie obrdbek blacharskich, hakéw rynnowych, zamocowan rur
spustowych, balustrad

- Niewystarczajgce mocowanie.

- Brak zabezpieczenia przed mozliwoscig wnikania wody opadowej.

e Niewlasciwe rusztowania i bledy ich mocowania

- Brak swobody dostepu do kazdego miejsca elewac;i.

- Stosowanie niewtasciwych zakotwien.

- Brak oston zabezpieczajacych przed nadmiernym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
opadami atmosferycznymi.

III. DOKUMENTACJA ROBOT OCIEPLENIOWYCH
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Roboty budowlane przy ociepleniu obiektéw budowlanych prowadzone mogg by¢ po
uprzednim spetnieniu wymagan wynikajgcych z ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Aktualne przepisy w tym zakresie nakfadajg na inwestora obowigzek zgloszenia wlasciwemu
organowi zamiaru wykonania ocieplenia w przypadku, kiedy te robot y dotyczg $cian budynkéw o
wysokosci do 12m. W przypadku budynkéw o wysokosci powyzej 12m konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

e Zgtoszenie robot nie wymaga przedkfadania kompletnej dokumentacji technicznej. Konieczne
jest okreslenie rodzaju, zakres i sposdb wykonywania robdt, terminu rozpoczecia prac. Roboty
ociepleniowe prowadzone na podstawie zgtoszenia nie wymagajg rejestrowania i prowadzenia
dziennika budowy ani powiadamiania organéw nadzoru budowlanego o ich rozpoczeciu.

¢ Pozwolenie na budowe wymagane dla pozostatych przypadkdw robdt ociepleniowych
wymagajqg przediozenia 4 egzemplarzy kompletnego projektu budowlanego. Roboty te mozna
rozpoczaC po :

- uzyskaniu pozwolenia na budowe i uprawomocnieniu sie jej,
- zarejestrowaniu dziennika budowy i ztozenia o$wiadczenia kierownika robot,
- powiadomieniu organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robét.
Dokumentacja techniczna, ktdra jest podstawg wykonania robdt ociepleniowych, to:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy (roboczy).
Projekt budowlany zawiera:
projekt zagospodarowania terenu dziatki
opis techniczny
opis planowanych robot z podaniem charakterystyki projektowanego ETICS
obliczenia parametréw cieplno-wilgotnosciowych
rysunki techniczne przyjetych rozwigzan
opinie i uzgodnienia (np. p-poz)
Projekt wykonawczy (roboczy) zawiera:

e obliczenia statyczne niezbednej ilosci tgcznikow mechanicznych wraz ze schematami
ich rozmieszczenia

e szczegOtowe rysunki detali

o okreslenie odpornosci na uderzenie i przebicie

e instrukcje wykonania ETICS
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IV. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA -
- WYTYCZNE OBCHODZENIA SIE Z SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI
SYSTEMOW OCIEPLEN ETICS

UWAGA! Szczegotowy opis wytycznych obchodzenia sie, rodzaju zagrozen, itp. sktadnikéw
systemdédw ocieplen ETICS opisany jest w kartach charakterystyki poszczegdlnych
komponentéw systemow ocieplen. Skrocony opis zagrozenia umieszczony jest zawsze na
etykiecie (opakowaniu) substancji niebezpiecznej:

1. Klasyfikacja skladnikéw systemu i substancji niebezpiecznych

wchodzacych w ich skiad

1.1 Klasyfikacja sktadnikow systemow ocieplen ETICS
- Niebezpieczne:

Sktadnik systemu ETICS Klasyfikacja niebezpieczenstwa

i-TERM 1
stopTERM 1

i-TERM 1 GRAFIT NIEBEZPIECZENSTWO

i-TERM 2 GHSO05 @
stopTERM 2 GHS07

i-TERM 2 GRAFIT
i-TERM BIALY

i-TERM TM-B, i-TERM TM-K

- Nie klasyfikowane jako niebezpieczne:
Pozostate sktadniki systeméw ocieplen ETICS

1.2 Substancje niebezpieczne wchodzace w skiad sktadnikéw systeméw ETICS

Nazwa Klasyfikacja Nr CAS
Nazwa surowca substancji niebezpieczenstwa
niebezpiecznego niebezpieczne
]
Cement Klinkier EyeDam. 1, H318; Skin 65997-15-1
portlandzki szary cementu Irrit. 2, H315; Skin Sens.1,
portlandzkiego H317; STOT SE 3, H335
Cement Klinkier EyeDam. 1, H318; Skin 65997-15-1
portlandzki biaty cementu Irrit. 2, H315; Skin Sens.1,
portlandzkiego H317; STOT SE 3, H335
Wapno Wodorotlenek EyeDam. 1, H318; Skin 1305-62-0
hydratyzowane wapniowy Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335
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Wyjasnienie symboli:
G
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

@ H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

2 Podstawowe zalecenia dotyczace obchodzenia sie ze skladowymi
systemu ocieplen
2.1 Podstawowe zasady BHP

- W przypadku stosowania substancji sypkich zaleca sie nie wdycha¢ pytu ze
wzgledu na jego draznigce dziatanie na uktad oddechowy

- Zawsze stosowac rekawice ochronne, dotyczy to szczegdlnie kontaktu z
zaczynami zapraw, a w przypadku oséb wrazliwych takze w przypadku
kontaktu z innymi masami nie zaklasyfikowanymi jako draznigce

- Stosowac odpowiednig odziez ochronng

- Gdy istnieje ryzyko narazenia oczu, nalezy stosowac okulary ochronne

2.2 Pierwsza pomoc w przypadku typowych zdarzen ze sktadnikami systemu
ocieplen:
- Kontakt z okiem: jesli s usung¢ soczewki kontaktowe, natychmiast
przeptukac duzg iloscig wody o nie za mocnym strumieniu, chroni¢ drugie oko
przed zanieczyszczeniami, jesli podraznienie nie ustgpi skontaktowac sie z
lekarzem
- Kontakt ze skérg: zabrudzone miejsce sptukaé duzg iloscig wody.

2.3 Postepowanie w przypadku uwolnienia (uszkodzenia opakowania):

- Materiaty sypkie:
Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypaniem sie. Rozsypany materiat
przykry¢ i nie dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu. Starannie zebra¢ produkt
tak, jak to mozliwe do odpowiednich pojemnikdw. Zabezpieczy¢ produkt
przed przedostaniem sie do wod biezgcych i kanatéow $ciekowych. Przy
usuwaniu nie zaleca sie stosowa¢ wody. Cementy i wapno oraz produkty je
zawierajgce w wyniku kontaktu z woda twardniejg po ok. 10-12 godzinach od
zmoczenia; po wyschniecia materiat mozna usuwac jako gruz.

- Materialy w postaci pasty, ptynu:
Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozlaniem. Rozlany materiat zabezpieczyc i
nie dopusci¢ do dalszego rozlewu. Starannie zebra¢ produkt tak, jak to
mozliwe do odpowiednich pojemnikéw, ewentualnie zebrac¢ przy pomocy przy
pomocy materiatu absorbujgcego (piach, ziemia, trociny) do odpowiednich
pojemnikéw celem dalszej utylizacji.
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2.4 Postepowanie w przypadku pozaru:

Materiaty wchodzace w sktad systemoéw ocieplen ETICS (zaprawy, masy i podktady
tynkarskie, farby, wetna mineralna) sg niepalne. Nie stwarzajg ryzyka pozarowego.
Nalezy stosowa¢ S$rodki gasnicze wiasciwe dla otaczajgcych materiatdw. Woda -
rozproszone prady wodne, proszki gasnicze, gasnice pianowe, gasnice Sniegowe, piasek.
Podczas pozaru unika¢ wdychania pytu. Uwaga styropian klasyfikowany jest jako
materiat samogasngcy i nie rozprzestrzenia ognia.

V. TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE I POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
1. Transport:

Preparaty wchodzace w sktad systemdw ocieplef ETICS nie podlegajg przepisom ADR i nie
wymagajg specjalnych procedur podczas transportu.

Preparaty niebezpieczne w opakowaniach jednostkowych wchodzace w skiad systemoéw
ocieplen ETICS nie stwarzajg niebezpieczenstwa podczas transportu. W przypadku
uszkodzenia opakowania postepowaé zgodnie z pkt. ,Postepowanie w przypadku
uwolnienia”.

Nalezy przestrzegac¢ podstawowych zasad BHP odnos$nie transportu.

Zasady transportu recznego reguluje ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOLECZNEJ] z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych» Dz. U. nr 26 poz. 313.

Zasady transportu mechanicznego reguluje ROZPORZADZENIE MINISTRA  PRZEMYStU
MASZYNOWEGO z dnia 2 listopada 1978 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji wozkéw jezdniowych z napedem silnikowym” Dz. U. nr 27 poz. 119,

2. Magazynowanie wyrobu gotowego:

- Wyroby w postaci proszku (na bazie cementu i/lub wapna) przechowywane sg w
opakowaniach do nich przeznaczonych (worki /silosy). Substancje klasyfikowane jako
niebezpieczne w nieuszkodzonych opakowaniach nie stanowia niebezpieczenstwa. Nalezy
bezwzglednie unika¢ zamoczenia opakowania. Okres przechowywania wynosi 12 miesiecy.

- W przypadku wyrobéw w stanie ptynnym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ temperatur
przechowywania od +5°C do +25°C, unika¢ ekspozycji na stonce. Okres przechowywania
wynosi 12 miesiecy.

- Materiaty uzupetniajgce, jak kotki rozporowe, profile, tasmy i masy uszczelniajgce
przechowywane sg w opakowaniach do nich przeznaczonych. Okres przechowywania — bez
terminu.
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3. Postepowanie z odpadami:

- Produkt niezdatny do uzytku (przekroczony termin waznosci do uzycia): Nie
usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi. Sposob likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z
Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego.

- Produkt stwardniaty (zwigzany): Usungc¢ jako gruz budowlany.

- Opakowania: Stosowane opakowania do sktadnikdw systemu ociepler ETICS to worki
papierowe oraz wiadra plastikowe. Oprdznione opakowania usung¢ jako odpad komunalny.

UWAGA! Sposoby unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z Rop. MG z dnia 21 pazdziernika 1998 r.
w sprawie szczegdtowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych (Dz. U. 145, poz. 942), z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001 r.

VI. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONYWANIA ETICS

e Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np. do pracy na
wysokosciach, do wykonywania ETICS)
- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac
wykonawczych
- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w $rodki BHP

e Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw oraz catego systemu powinna obejmowac:
- kontrole podtoza
- kontrole dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobéw budowlanych
- kontrole miedzyoperacyjng
- kontrole koncowg

¢ Kontrola dostarczonych na budowe poszczegdlnych elementdw oraz catego systemu powinna
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dokumentéw dopuszczenia do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinno podlegac¢ oznakowanie wyrobdéw
budowlanych. Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i
iloSciowej.

¢ Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:
- mocowania ptyt izolacyjnych
- rozmieszczenia i ilosci kotkéw rozporowych
- obrébek blacharskich
- zamocowania profili
- warstwy zbrojacej
- wyprawy tynkarskiej
- ewentualnego malowania
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Kontrola miedzyoperacyjna

Czynnosc Czas wykonania Przedmiot kontroli
technologiczna ETICS kontroli
Przygotowanie Po wykonaniu - Sprawdzenie wygladu powierzchni
podioza prac - Sprawdzenie rownosci powierzchni
przygotowawczych
Obrébki blacharskie Przed - Sprawdzenie zamocowania, spadkdéw i zabezpieczenia
mocowaniem ptyt | blacharki (foliowanie)
izolacyjnych - sprawdzenie wysuniecia poza projektowana pfaszczyzne
sciany
Mocowanie piyt W trakcie - Sprawdzenie prawidtowosci roztozenia kleju na ptytach
izolacyjnych mocowania ptyt | - Sprawdzenie przyczepnosci kleju do podtoza i ptyt
izolacyjnych - Sprawdzenie rownosci powierzchni

- Sprawdzenie grubosci ptyt izolacyjnych

- Sprawdzenie wykonania dylatacji

- Sprawdzenie szerokosci spoin

- Sprawdzenie liczby i rozmieszczenia kotkéw rozporowych

Po zamocowaniu
piyt izolacyjnych

- Sprawdzenie réwno$¢ i ciggto$¢ powierzchni
- Sprawdzenie uktadu i szerokosc¢ spoin

Wykonanie warstwy
zbrojacej

Przed wykonaniem
warstwy zbrojgcej

- Sprawdzenie czystosci oraz wilgotnosci ptyt izolacyjnych
- Sprawdzenie wykonania dodatkowych paséw siatek w
narozach otwordéw

- Sprawdzenie doktadnego obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (naroza zewnetrzne, dylatacje,
podokienniki, Kampinosy, itp.)

W trakcie
wykonywania
warstwy zbrojgcej

- Sprawdzenie wykonania pasow zaktadow siatki zbrojgcej
- Sprawdzenie zatopienia siatki zbrojgcej bez fatd

- Sprawdzenia dotrzymywania zalecanych przerw
technologicznych

Po wykonaniu
warstwy zbrojgcej

- Sprawdzenie rowno$¢ powierzchni

- Sprawdzenie wlasciwego zatopienie siatki zbrojgcej w
warstwie zbrojacej

- Sprawdzenie catkowitej grubosci warstwy zbrojacej

Wykonanie warstwy
tynkarskiej

Przed wykonaniem
tynku

- Sprawdzenie czystosci i wilgotnosci warstwy zbrojacej
- Sprawdzenie zastosowania odpowiedniego Srodka
gruntujgcego

Po wykonaniu
tynku

- Sprawdzenie réwnosci, ciggtosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury

Malowania wyprawy
tynkarskiej

Po wymalowaniu
wyprawy

- Sprawdzenie ciggtosci i jednolitosci barwy
- Sprawdzenie braku fgczen, napraw i zaprawek
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VII. GWARANCIA TRWALOSCI ETICS

o Trwato$¢ systeméw ocieplen ocenia sie, na co najmniej 30 lat pod warunkiem okresowych
przegladow i niezbednych napraw wyprawy tynkarskiej. W tym okresie spetnione sg warunki
uzytkowe systemu, dotyczace zachowania sie wobec ognia, wymagan w odniesieniu
wodoszczelnosci, odporno$ci na dziatanie zmiennej temperatury, stabilnosci w zakresie izolacji
cieplnej, odpornosci na ruch bryty budynku i udarnosci. Wymaganie 30-letniej trwatosci nie
dotyczy wyprawy tynkarskiej, ktdéra powinna by¢ okresowo kontrolowana, naprawiana, a w
przypadku wyraznego uszkodzenia — poddawana renowacji poprzez natozenie nowej warstwy
tynku lub pomalowanie farbg elewacyjng. Warstwa tynkarska jest najstabszym lematem
uktadu ociepleniowego. Narazona jest bowiem na dziatanie czynnikédw atmosferycznych,
czynnikdw erozyjnych, kwasnych opaddéw oraz rdznych sit uderzeniowych szczegdlnie w
strefie cokotowej budynku. Pod wptywem dziatania tych czynnikédw powstajag w warstwie
tynkarskiej najpierw mikrorysy, potem mikrospekania, a nastepnie spekania i odpryski oraz
odspajanie sie od warstwy zbrojgcej. Powstanie uszkodzen w warstwie tynkarskiej moze byc
poczatkiem uszkodzen w nastepnych warstwach. Minimalng trwato$¢ wyprawy tynkarskiej
nalezy okresli¢ na 5 lat. W tym czasie nie powinny powstac rysy, spekania i odpryski.
Dopuszczalne sg jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barwy tynku.

e Niedopuszczalne jest zastosowanie przez Inwestora / Wykonujacego prace
ociepleniowe produktéw wchodzacych w sktad réznych systemdédw ocieplen. Odbiera
mu to automatycznie ewentualng pdzZniejszg mozliwos¢ zgtaszania reklamacji na
ktérykolwiek produkt ocieplenia i caty ETICS. Informujemy, Zze niekompletne
wykonanie wszystkich warstw wchodzacych w skitad systemoéw i-TERM zgodne z
instrukcjami i wytycznymi systemodawcy powoduje utrate gwarancji na w/w system.
Wykonywanie termomodernizacji budynku zwigzane jest z prawnym obowigzkiem
zastosowania aprobowanego i certyfikowanego przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz TZUS Czechy kompletnego ztozonych systemow izolacji cieplnej ETICS.

VIII. RYSUNKI SZCZEGOLOWE

Tb10_010 Rozmieszczenie kotkédw — przyktad 1

Tb10_020 Rozmieszczenie kotkéw — przyktad 2

Tb10_030 Rozmieszczenie kotkéw — przyktad 3

Tb10_040 Rozmieszczenie kotkéw — przyktad 4

Tb10_050 Dodatkowe i zasadnicze zbrojenie tkaning szklang

Tb10_060 Wzmocnienie naroznikow zewnetrznych

Tb20_010 Uktad warstw systemu ocieplen

Tb20_020 Boniowanie wykonywane przy uzyciu dodatkowych siatek
Tb20_030 Boniowanie wykonywane przy uzyciu specjalnych profili
Tb30_010 Strefa cokotowa bez dodatkowego ocieplenia — rozwigzanie 1
Tb30_020 Strefa cokotowa bez dodatkowego ocieplenia — rozwigzanie 2
Tb30_030 Strefa cokotowa bez dodatkowego ocieplenia — rozwigzanie 3
Tb30_040 Strefa cokotowa bez dodatkowego ocieplenia — rozwigzanie 4
Tb30_050 Strefa cokotowa z dodatkowym ociepleniem — rozwigzanie 1
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Tb30_060 Strefa cokotowa z dodatkowym ociepleniem — rozwigzanie 2

Tb30_070 Strefa cokotowa z dodatkowym ociepleniem — rozwigzanie 3

Tb30_080 Strefa cokotowa z dodatkowym ociepleniem — rozwigzanie 4

Tb30_090 Strefa cokotowa z dodatkowym ociepleniem — rozwigzanie 5

Tb30_100 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami dolnej strefy systemu przy uzyciu piyt
ochronnych

Tb30_110 Strefa cokotowa budynku ze $cianami z elementéw wielkoptytowych

Tb40_010 Zakonczenie systemu ocieplef przy balkonie z ptytg potagczong ze stropem przy
uzyciu izolowanych tgcznikdw zbrojeniowych — rozwigzanie 1

Tb40_020 Zakonczenie systemu ocieplef przy balkonie z ptytg potagczong ze stropem przy
uzyciu izolowanych tagcznikéw zbrojeniowych — rozwigzanie 2

Tb40_030 Zakonczenie systemu ocieplen przy balkonie z ptytg potgczong monolitycznie ze
stropem — rozwigzanie 1

Tb40_040 Zakoniczenie systemu ocieplen przy balkonie z ptytg potgczong monolitycznie ze
stropem — rozwigzanie 2

Tb40_050 Zakonczenie systemu ocieplen przy tarasie — rozwigzanie 1

Tb40_060 Zakonczenie systemu ocieplen przy tarasie — rozwigzanie 2

Tb50_010 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 1

Tb50_020 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 2

Tb50_030 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 3

Tb50_040 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 4

Tb50_050 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 5

Tb50_060 Zakonczenie systemu ocieplen z boku okna — rozwigzanie 6

Tb50_070 Zakonczenie systemu ocieplef pod oknem — rozwigzanie 1

Tb50_080 Zakonczenie systemu ocieplef pod oknem — rozwigzanie 2

Tb50_090 Zakonczenie systemu ocieplef pod oknem — rozwigzanie 3

Tb50_100 Zakonczenie systemu ocieplef pod oknem — rozwigzanie 4

Tb50_110 Zakonczenie systemu ocieplen nad oknem — rozwigzanie 1

Tb50_120 Zakonczenie systemu ocieplen nad oknem — rozwigzanie 2

Tb50_130 Zakonczenie systemu ocieplef nad oknem z roletg zewnetrzng — rozwigzanie 1
Tb50_140 Zakonczenie systemu ocieplei nad oknem z roletg zewnetrzng — rozwigzanie 2
Tb50_150 Zakonczenie systemu ocieplen nad oknem z roletg zewnetrzng — rozwigzanie 3
Tb50_130 Uszczelnienie parapetu zewnetrznego

Tb60_010 Ocieplenie Scianki attykowej wysokosci do 50cm
Tb60_020 Ocieplenie Scianki attykowej wysokosci do 110cm

Tb70_010 Zakonczenie systemu ocieplen przy okapie dachu — przyktad 1

Tb70_020 Zakonczenie systemu ocieplen przy okapie dachu — przyktad 2

Tb70_030 Zakonczenie systemu ocieplen przy okapie dachu — przyktad 3

Tb70_040 Zakonczenie systemu ocieplen przy okapie dachu — przyktad 4

Tb70_050 Zakonczenie systemu ocieplen przy potgczeniu potaci dachowej ze $ciang
Tb70_060 Zakonczenie systemu ocieplen przy potgczeniu potaci dachowej ze $ciang
Tb70_070 Zakonczenie systemu ocieplen przy krawedzi dachu — przykfad 1
Tb70_080 Zakonczenie systemu ocieplen przy krawedzi dachu — przyktad 2

SYSTEM OCIEPLEN (ETICS) TECHNOLOGIA WYKONANIA

Karta techniczna strona 32



iI-TERM, i-TERM AKRYL i-TERM SILIKAT
i-TERM SILIKON, i-TERM nSILIKON
iI-TERM SISI, i-TERM BIO, BauMaster
Termo S, CEMEX DECO

Tb70_090 Zakonczenie systemu ocieplen przy krawedzi dachu — przyktad 3
Tb70_100 Zakonczenie systemu ocieplen przy okapie stropodachu
Tb70_110 Wzmocnienie krawedzi otworu wentylacyjnego stropodachu

Tb80_010 Uszczelnienie dylatacji pionowych przy uzyciu profili dylatacyjnych

Tb80_020 Uszczelnienie dylatacji pionowych przy uzyciu profili zamykajgcych lub
cokotowych i tasmy uszczelniajgcej

Tb80_030 Potaczenie ocieplonej czesci budynku z czescig nieocieplang

Tb80_040 Uszczelnienie dylatacji poziomej

Odpowiedzialnosc¢ za wykonanie powyZszej Karty Technicznej
SYSTEM OCIEPLEN (ETICS) TECHNOLOGIA WYKONANIA
ponosi Pefnomocnik ds. ZKP.

Obowigzuje catkowity zakaz wprowadzania zmian przez osoby trzecie bez zgody

autora.
Karta Techniczna nie moze byc¢ powielana inaczej jak tylko w catosci.
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