I-TERM 2

ZAPRAWA ZBROJACA DO SIATKI

ZASTOSOWANIE

i-TERM 2 jest ZAPRAWA do przyklejania sztywnych ptyt styropianowych oraz wykonywania
warstwy ZBROJACEJ na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen w systemach ocieplef i-TERM, i-
TERM AKRYL, i-TERM SILIKAT, i-TERM SILIKON, i-TERM nSILIKON, i-TERM SISI,
i-TERM BIO firmy MTB. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych mozna wykonywa¢ na:
betonach, betonach komérkowych, murach z elementéw ceramicznych, silikatowych,
betonowych, podfozach otynkowanych lub z powtokami malarskimi, itp. Zaprawy i-TERM 2
nie nalezy stosowac¢ do przyklejania styropianu ekstrudowanego np. Styroduru oraz termoizolacji na
podtoza bitumiczne.

WLASCIWOSCI

ZAPRAWA KLEJACA i-TERM 2 jest gotowg, suchg mieszankg wysokiej jakosci spoiwa
cementowego, kruszyw i $srodkédw modyfikujgcych. Po zarobieniu wodg tworzy jednorodng mase
klejowo-szpachlowg barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o
duzej przyczepnosci i elastycznosci.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Wiasciwie przygotowane podioze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢ stabilne, o
dostatecznej no$nosci, wolne od zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos$¢ zaprawy (np.
kurzu, pytu, olejéw, Srodkéw antyadhezyjnych, mchu) i wyraznie tuszczacych sie powitok
malarskich czy tez wypraw. Kruche i odpadajace tynki nalezy usunagé. Przy wiekszych
nierownosciach podtoze nalezy wyrownaé zaprawg wyrownujacg ZW, natomiast miejsca, w
ktorych zostat skuty tynk stabo zwigzany z podtozem, wypetni¢ zaprawg tynkarska ZT.
Podioza silnie nasigkliwe oraz podtoza piaszczagce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
srodkiem.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej,
chtodnej wody, mieszajagc za pomocg wolno obrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie
wymieszaé. W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, calg suchg mieszanke nalezy
starannie wymiesza¢, gdyz w czasie transportu mogto nastgpic¢ rozdzielenie sktadnikow. Stwardniatej
masy nie rozrabia¢ wodg, ani nie miesza¢ ze $wiezym materiatem.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych. Przy
klejeniu ptyt do podtozy réwnych mozna stosowaé metode ptaszczyznowa naktadania kleju.
Na ptyte nalezy nanie$¢ porcje zaprawy klejgcej i wykorzystujgc prostg krawedz pacy
rozprowadzac cienkg warstwg, dociskajgc do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy nanies¢
dodatkowg porcje zaprawy i rozprowadzi¢ jg zgbkowang krawedzig pacy (co najmniej
10 x 10 x 10 mm). Przy podiozach nieréwnych zaprawe klejacg nalezy naktada¢ metoda
pasmowo-punktowg. Wzdtuz krawedzi ptyty zaprawe nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci
3-4cm, uformowanymi w ksztatcie pryzmy. Na pozostatej powierzchni ptyty uktadac 6-8
plackéw zaprawy o $rednicy 10-12 cm. Wysoko$¢ naniesionych porcji zaprawy powinna byc
mniej wiecej taka sama, aby uzyskac przyklejenie ptyty zarébwno na obwodzie, jak i w czesci
srodkowej. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ tak, aby uzyskac réwng ptaszczyzne z sgsiednimi
ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycis$nietej zaprawy klejacej nalezy usuna¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne
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jej resztki. Ptyty izolacyjne muszg by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40% swej
powierzchni. Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrdwnania i oczyszczenia powierzchni
ptyt, dodatkowego mocowania kotkami rozpreznymi i wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang, mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.
Zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwg, pasmem o szerokosci
zastosowanej tkaniny zbrojgcej. Nastepnie zaprawe przeciggnac¢ zabkowang krawedzig pacy.
Do tak przygotowanej warstwy przytozy¢é pas siatki zbrojgcej i przy uzyciu pacy
wygtadzajacej réwno zaszpachlowa¢ do catkowitego =zakrycia tkaniny, stosujgc w
niezbednych przypadkach dodatkowg porcje zaprawy klejgcej. Warstwa zbrojona pojedyncza
tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej nalezy uktadac z
minimum 10 cm zakiadem. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy
temperaturze +20°C i wilgotnosci powietrza 50%), nalezy nanie$¢ podktad tynkarski i
natozy¢ tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach i przy
duzej wilgotnosci powietrza, czas schniecia warstwy zbrojonej moze sie wydtuzy¢ okoto
dwukrotnie. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE

Przyczepnos$¢ do betonu > 0,3 MPa

Przyczepnos$¢ do styropianu > 0,08 MPa

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na 0golng suchg mase wyrobu < 0,0002 %

DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw): od +5 °C do +25 °C

Proporcje mieszania z woda: ok. 5,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 2 godziny (w temperaturze otoczenia +20°C)

ZUZYCIE
Zuzycie materiatu zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierownosci, Srednio wynosi ok.
4-5 kg na 1m?.

OPAKOWANIA
Produkt pakowany jest w worki 25 kg i dostarczany na paletach po 48 sztuk.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Mieszanki nie wolno przesiewa¢, wzbogacac o inne sktadniki oraz stosowaé przy temperaturach
nizszych niz +5 °C oraz wyzszych niz +25 °C. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt
pod wodg daje odczyn alkaliczny. Nalezy unika¢ kontaktu ze skdérg oraz chroni¢ oczy. W
przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
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